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WSPOMAGANA BADANIAMI ANALIZA 
KONSTRUKCJI śELBETOWYCH  
ZA POMOCĄ MODELI ST  

Podstawowe zalety metody analizy i projektowania konstrukcji z betonu za pomo-
cą modeli kratownicowych (modeli ST) to wizualizacja przebiegu sił wewnętrz-
nych i moŜliwość analizy obszarów konstrukcji, w których rozkład odkształceń 
jest nieliniowy. RozróŜnia się trzy podstawowe rodzaje elementów modeli ST: ści-
skane pręty betonowe (pręty-S), rozciągane zbrojenie (pręty-T) i łączące je węzły. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie w prętach-S i węzłach modeli ST, określona na 
podstawie zaleceń róŜnych norm i wyników badań doświadczalnych jest bardzo 
zróŜnicowana. Na podstawie opublikowanych wyników badań doświadczalnych, 
załoŜeń i wzorów normowych moŜna określić uściślone wartości wytrzymałości na 
ściskanie betonu w prętach-S i węzłach konstrukcji. W pracy przedstawiono pro-
cedury statystycznego określenia parametrów i kalibracji wytrzymałości betonu 
umoŜliwiające redukcję niepewności w wynikach analizy konstrukcji za pomocą 
modeli ST. RozwaŜania te zilustrowano przykładami obliczeń numerycznych.   

 

1. Wprowadzenie 

Koncepcja projektowania konstrukcji Ŝelbetowych za pomocą modeli kra-
townicowych, nazywanych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 [1] modelami ST, 
jest znana od końca XIX wieku [2]. W swej pierwotnej, intuicyjnej wersji była 
to metoda często stosowana do uproszczonych obliczeń skomplikowanych kon-
strukcji z betonu. Przykłady twórczego wykorzystania modeli ST do kształtowa-
nia i obliczania konstrukcji moŜna znaleźć w pracach polskich projektantów juŜ 
w latach 50-tych XX wieku [3]. Była to tzw. metoda „strumieni sił”. Pod koniec 
XX wieku podjęto intensywne badania nad teoretycznymi podstawami i do-
świadczalną weryfikacją zastosowań modeli ST w projektowaniu konstrukcji  
z betonu, które doprowadziły do uznania ich naukowego charakteru i wprowa-
dzenia do norm projektowania. WiąŜe się je głównie z badaniami zespołów B. 
Thürlimanna [4] i J. Schlaicha [5]. Analizę konstrukcji za pomocą modeli ST 
zalicza się do metod analizy plastycznej, opartych na podejściu statycznym teorii 
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nośności granicznej, czyli bezpiecznym oszacowaniu nośności konstrukcji „od 
dołu”. 

Modele ST umoŜliwiają przejrzyste, zgodne z intuicją przedstawienie prze-
biegu sił wewnętrznych na podstawie obrazu trajektorii napręŜeń w zarysowa-
nych elementach i konstrukcjach Ŝelbetowych. Pozwalają na ocenę napręŜeń 
ściskających w betonie, racjonalne rozmieszczenie rozciąganego zbrojenia oraz 
ukształtowania i zbrojenia węzłów. Są powszechnie stosowane do analizy i pro-
jektowania obszarów konstrukcji, w których rozkład odkształceń jest nieliniowy, 
m. in. ścinanych i skręcanych odcinków belek, belek-ścian, krótkich wsporni-
ków belek i słupów itp. 

Ogólnie, moŜna rozróŜnić kilka standardowych elementów modeli ST: ści-
skane krzyŜulce betonowe (pręty-S), rozciągane zbrojenie (pręty -T) i róŜnego 
typu węzły łączące pręty ściskane i rozciągane. Projektant moŜe przeanalizować 
i porównać róŜne dopuszczalne modele ST i wybrać model najlepiej spełniający 
konkretne wymagania. MoŜliwy jest równieŜ wybór modelu optymalnego, ale  
w praktyce jest to zadanie trudne i pracochłonne, a kryteria optymalizacji są 
zazwyczaj dyskusyjne i niejednoznaczne. W związku z tym wybór modelu ST  
z reguły zaleŜy od indywidualnej decyzji projektanta. 

Zasady projektowania i weryfikacji nośności, a niekiedy równieŜ uŜytko-
walności konstrukcji z betonu za pomocą modeli ST są skodyfikowane w nor-
mach i wytycznych, m. in. w Eurokodzie 2 [1], w normie amerykańskiej ACI 
318 [6], normie kanadyjskiej CSA Standard A.23.3-94 [7] i wytycznych FIP [8]. 
Normowe modele ST moŜna stosować do analizy i projektowania całych ele-
mentów i konstrukcji, ale najczęściej są uŜywane do modelowania obszarów,  
w których rozkład odkształceń jest nieliniowy (tzw. „obszarów D”). Podstawo-
wym i wciąŜ dyskusyjnym zagadnieniem związanym z obliczaniem nośności 
i wymiarowaniem obszarów D jest określenie obliczeniowej wytrzymałości na 
ściskanie betonu Rd,maxσ  w prętach-S i węzłach, w szczególności w obszarach, 

w których te pręty i węzły są poprzecznie rozciągane. Wyniki badań doświad-
czalnych róŜnych autorów oraz zalecenia róŜnych norm i wytycznych są w tym 
zakresie bardzo zróŜnicowane. Określone doświadczalnie wartości Rd,maxσ  zale-

Ŝą od wielu czynników, m. in. od: klasy betonu, znaku i wielkości odkształceń  
i napręŜeń prostopadłych do osi pręta-S, stopnia, rozmieszczenia i rodzaju zbro-
jenia. W niniejszej pracy przedstawiono zasady analizy konstrukcji Ŝelbetowych 
za pomocą modeli ST, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących 
ściskanych prętów-S i węzłów oraz sposobów uściślania wartości zalecanych 
parametrów modeli na podstawie wyników badań doświadczalnych. RozwaŜania 
zilustrowano przykładami obliczeń skorygowanych wartości wytrzymałości 

Rd,maxσ  betonu w ściskanych prętach i węzłach modeli ST. 
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2. Uwagi o analizie konstrukcji za pomocą modeli ST  

Analiza konstrukcji Ŝelbetowych za pomocą modeli ST pozwala na ustale-
nie rozkładu sił wewnętrznych w całej konstrukcji, jej części lub w ograniczo-
nych obszarach, w których załoŜenie o liniowym rozkładzie odkształceń jest 
ewidentnie nieprawdziwe, jak między innymi: w pobliŜu sił skupionych i pod-
pór, w miejscach skokowej zmiany przekroju i przenikania się elementów,  
w strefach zakotwień. Modele ST umoŜliwiają analizę globalną całej konstruk-
cji, ich części i elementów oraz analizę lokalną wydzielonych obszarów kon-
strukcji. Analiza za pomocą modeli ST ma często charakter hierarchiczny, pole-
gający na formułowaniu lokalnych modeli ST dla prętów ściskanych i węzłów 
modelu obejmującego całą konstrukcję, element lub jego fragment. Typową 
procedurę analizy konstrukcji rozwaŜaną metodą moŜna przedstawić następują-
co:  

a) określić geometrię, sposób obciąŜenia i podparcia konstrukcji, 
b) konstrukcję trójwymiarową podzielić na układy płaskie, 
c) obliczyć reakcje podporowe dla wydzielonych układów płaskich, 
d) wydzielić obszary „B”, w których moŜna przyjąć liniowy rozkład od-

kształceń i obszary „D”, w których rozkład odkształceń jest zdecydowa-
nie nieliniowy – granice tych obszarów moŜna określić na podstawie za-
sady de Saint-Venanta,  

e) obliczyć siły wewnętrzne w obszarach „B” i w połączeniach obszarów 
„B” i „D” oraz sprawdzić warunki równowagi kaŜdego z obszarów „D”, 

f) przyjąć standardowe lub indywidualne modele ST w obszarach „D” – w 
tym celu moŜna wykorzystać trajektorie napręŜeń obliczone metodą ana-
lizy liniowo-spręŜystej lub intuicyjnie określone „przepływy strumieni 
sił”, 

g) pręty ściskane i/lub węzły modeli ST zlokalizowane w krytycznych 
miejscach obszarów „D” moŜna potraktować jako podobszary „D”, dla 
których naleŜy zdefiniować lokalne modele ST (zgodnie z punktami 
c÷g),   

h) globalne i lokalne modele ST obszarów i podobszarów „D” moŜna 
optymalizować, stosując kryterium minimum energii potencjalnej. 

Dodatkową zaletą analizy konstrukcji i elementów Ŝelbetowych za pomocą 
modeli ST jest fakt, Ŝe określają one jednoznacznie strukturę niezawodnościową 
konstrukcji. Modele ST tworzą systemy złoŜone z losowo niezaleŜnych lub/i 
skorelowanych elementów o szeregowej, równoległej lub mieszanej strukturze 
niezawodnościowej. Wybór konkretnego modelu ST umoŜliwia obliczenie mia-
ry niezawodności modelowanej konstrukcji [9]. 
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3. Nośność ściskanych prętów i węzłów modeli ST 

3.1. Pręty ściskane 

Pręty ściskane (pręty-S) stanowią wydzielone umownie (niekiedy rzeczywi-
ste) betonowe lub zbrojone elementy liniowe, w których dominuje ściskanie w 
kierunku osi elementu. W kierunku poprzecznym mogą występować napręŜenia 
ściskające lub rozciągające. Wytrzymałość obliczeniowa Rd,maxσ  na ściskanie 

betonu w prętach-S zaleŜy od wielu czynników, a jej wartości zalecane w nor-
mach i wytycznych oraz określone  doświadczalnie są bardzo zróŜnicowane.  

 
Zalecenia Eurokodu 2 [1]  

 

W obszarach, w których pręty-S nie są poprzecznie rozciągane (rys. 1a), 
wytrzymałość obliczeniową betonu na ściskanie w prętach-S Rd,maxσ  naleŜy 

przyjmować równą wytrzymałości obliczeniowej betonu na ściskanie cdf :  

Rd,max cdfσ =      (1)  

W zarysowanych strefach ściskanych (rys. 1b) wartość Rd,maxσ  naleŜy obli-

czać ze wzoru: 

Rd,max cd0,6 'fσ = ν       (2) 

 

ckf
' 1

250
ν = −       (3) 

 

gdzie: ckf  – charakterystyczna wytrzymałość walcowa na ściskanie betonu po  
       28 dniach. 

 

 

(a) (b)

σRd,max
σRd,maxσRd,max

σRd,max

 
 

Rys. 1. Wytrzymałość obliczeniowa betonu w prętach-S: a) które nie są poprzecznie rozciągane,  
b) które są poprzecznie rozciągane 

 

     a) b) 
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Wartości Rd,maxσ  w obliczeniach maksymalnej poprzecznej siły granicznej 

RdV  przy ścinaniu zaleca się przyjmować w zaleŜności od okoliczności, według 
podanych niŜej wzorów: 

• w elementach Ŝelbetowych o wysokości uŜytecznej przekroju d niewy-
magających obliczania zbrojenia na ścinanie: 

2 1
3 2

Rd,max ck0,035k fσ = ,   
200

k 1 2
d

= = ≤           (4) 

• w elementach Ŝelbetowych wymagających obliczania zbrojenia na ści-
nanie: 

1 ck ck

Rd,max ck
1 ck

0,6f dla f 60MPa

f
0,9 0,5 dla f 60MPa

200

 ν = ≤
σ = 

ν = − ≥ ≥


    (5)  

W projekcie Eurokodu 2 z roku 2003 wartości Rd,maxσ były dodatkowo za-

leŜne od stopnia zbrojenia poprzecznego do osi pręta i kąta między osiami pręta 
i zbrojenia poprzecznego. 

 
Zalecenia FIP [8] 

 

Według zaleceń Komisji 3 FIP [8] wytrzymałość obliczeniowa Rd,maxσ  na 

ściskanie betonu w prętach-S powinna być obliczana według wzoru: 

Rd,max cdfσ = α β           (6) 

gdzie: 0,85,α =  
 1,0β =  – dla obszarów niezarysowanych, w których rozkład odkształceń  
                 jest równomierny, 
 0,80β =  – dla obszarów zarysowanych, w których kierunek przebiegu  
               rys jest równoległy do osi pręta-S,  
 0,60β =  – w obszarach, w których występują rysy prostopadłe do osi  
                     pręta-S,  
 0,45β =  – w obszarach, w których występują rysy prostopadłe do osi  
                     pręta-S o duŜych szerokościach rozwarcia.  

 

Dodatkowo powinien być spełniony warunek: 0,382 0,85.≤ αβ ≤  
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Zalecenia CSA Standard A.23.3-94 [7] 
 

Według zaleceń normy kanadyjskiej CSA Standard A.23.3-94 [7], wytrzy-
małość obliczeniowa Rd,maxσ  na ściskanie betonu w prętach-S powinna być ob-

liczana według wzoru: 

cd
Rd,max cd cd

1

f
f 0,85f

0,80 170
σ = β = ≤

+ ε
,  2

1 s s s( 0,002)cotε = ε + θ + ε  (7) 

gdzie: 0,576 0,85,≤ β ≤  

 sε  – odkształcenie zbrojenia poprzecznego przecinającego oś pręta-S  

        pod kątem s.θ  
 

Zalecenia ACI 318-02 [6] 
 

Według zaleceń normy Amerykańskiego Instytutu Betonu ACI 318-02 [6], 
wytrzymałość obliczeniowa Rd,maxσ  na ściskanie betonu w prętach-S powinna 

być obliczana według wzoru: 

Rd,max s cd0,85 fσ = β ,    cd Rd,max cd0,336f 0,85f≤ σ ≤       (8)  

gdzie: sβ  dla prętów-S, które są: równoległe do podłuŜnej osi elementu 

 – sβ  = 1,0, wydzielone w obszarach lub elementach rozciąganych kon- 

 strukcji – sβ  = 0,40, łączą ściskane węzły w obszarach bez zbrojenia  

 poprzecznego do osi pręta-S – sβ  = 0,60, łączą ściskane węzły w obsza- 

 rach o minimalnym zbrojeniu poprzecznym do osi pręta-S – sβ  = 0,75.  
 

Zbrojenie minimalne naleŜy obliczyć z wzoru:  

si i i(A / bs )sin 0,003,γ ≥∑  

gdzie: siA  – całkowite zbrojenie w jednej warstwie,  
 si – odległość między warstwami zbrojenia przecinającego oś pręta-S  

         pod kątem 0
i 40 .γ ≥  

 
Zalecenia sformułowane na podstawie wybranych wyników  
badań doświadczalnych 

 

G. Kani [10] określił empirycznie dolny kres wartości wytrzymałości obli-
czeniowej Rd,maxσ  na ściskanie betonu w prętach-S jako Rd,max cd0,60f .σ ≅  
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W podsumowaniu wyników własnych badań doświadczalnych J. Kolleger  
i G. Melhorn [11] stwierdzili, Ŝe rozmieszczenie i właściwości zbrojenia nie 
mają istotnego wpływu na wartość Rd,maxσ  w pręcie-S, która zaleŜy jedynie od 

napręŜeń prostopadłych do jego osi. Dolny kres wartości Rd,maxσ  w przypadku 

poprzecznego rozciągania prętów-S określili jako Rd,max cdmin 0,80f .σ ≅   

Analiza obszernego zbioru wyników badań doświadczalnych przeprowa-
dzona przez P. H. Feenestra i R. De Borsta [12] pozwoliła na stwierdzenie bar-
dzo słabej korelacji między wytrzymałością obliczeniową na ściskanie betonu 
w prętach-S a poprzecznymi napręŜeniami i odkształceniami w obszarach,  
w których je wydzielono. Według wyników uzyskanych przez tych autorów, 
wartość Rd,maxσ  w Ŝelbetowych prętach-S poddanych poprzecznemu rozciąganiu 

w kierunku prostopadłym do osi wynosi Rd,max cdmin 0,80f ,σ ≅  i jest praktycznie 

niezaleŜna od innych czynników.  
Na podstawie przedstawionych wytycznych i wyników badań doświadczal-

nych zalecane wartości wytrzymałości obliczeniowej betonu na ściskanie  
w prętach-S mieszczą się według odpowiednich źródeł w granicach: 

• Eurokod 2 [1]:                         cd Rd,max cd0,50f f ,≤ σ ≤  

• FIP Commission 3 [8]:           cd Rd,max cd0,382f 0,85f ,≤ σ ≤       

• Canadian Standard [7]:          cd Rd,max cd0,576f 0,85f ,≤ σ ≤  

• ACI 318-02 Code [6] :           cd Rd,max cd0,336f 0,85f ,≤ σ ≤  

• G. Kani [10]:                          Rd,max cd0,60f ,σ ≥  

• J. Kolleger, G. Melhorn [11]:  Rd,max cd0,80f ,σ ≥  

• P. Feenestra, R. De Borst [12]: Rd,max cd0,80f .σ ≅    

3.2. Węzły 

Węzły modeli ST definiuje się jako obszary, w których zbiegają się pręty 
ściskane i rozciągane lub przyłoŜone są obciąŜenia skupione bądź reakcje,  
występują podpory, strefy zakotwień, zagięcia prętów zbrojenia, połączenia  
i naroŜa elementów itp. Ogólnie, rozróŜnia się trzy podstawowe typy węzłów: 
ściskane bez rozciągania „C” (rys. 2a), ściskane z rozciąganiem w jednym  
kierunku „C-T” (rys. 2b) i ściskane z rozciąganiem w dwóch kierunkach  
„C-T-T” (rys. 2c).   

Zalecane w normach i wytycznych powołanych w p. 3.1 wartości wytrzy-
małości obliczeniowej betonu na ściskanie Rd,maxσ  dla podstawowych typów 

węzłów naleŜy obliczać według wzorów zestawionych w tab. 1. 
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(a) (C)(b)

 
 

Rys. 2. Podstawowe typy węzłów: a) ściskanie bez rozciągania „C”, b) ściskanie z rozciąganiem w 
jednym kierunku „C-T”, c) ściskanie z rozciąganiem w dwóch kierunkach „C-T-T” 

Tabela 1. Wartości Rd,maxσ  dla podstawowych typów węzłów 

Norma, wytyczne Rd,maxσ  dla  węzła typu 

C C-T C-T-T 

Eurokod 2 [1] cd
cd

f
(1 )f

250
−  0,85 cd

cd
f

(1 )f
250

−  0,75 cd
cd

f
(1 )f

250
−  

FIP [8] 0,85 cdf  0,72 cdf  0,72 cdf  

CSA Standard [7] 0,85 cdf  0,75 cdf  0,60 cdf  

ACI Code [6] 0,85 cdf  0,68 cdf  0,51 cdf  

Uwaga: cdf  w  MPa.   

4. Statystyczne określenie i kalibracja modelu nośności 

4.1. Określenie parametrów modelu na podstawie wstępnej informacji  
   i wyników badań  

JeŜeli posiadane informacje na temat adekwatności przyjętego modelu no-
śności lub  wytrzymałości i oszacowanie maksymalnej wartości współczynnika 
zmienności rv  badanej charakterystyki modelu są dobrze udokumentowane  

i wiarygodne, wartość charakterystyczną nośności kr  moŜna obliczyć według 
następujących wzorów [13]: 

• jeśli znany jest jeden dodatkowy wynik badania nośności er :  

k k er r ,= η    2
k r r0,9exp( 2,31v 0,5v )η = − −     (9) 

• jeśli znane są dwa lub trzy dodatkowe wyniki badań eir :  

k k emr r ,= η    2
k r rexp( 2,0v 0,5v )η = − −     (10) 

a) b) c) 
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gdzie: emr  – wartość średnia dodatkowych wyników badań, która powinna speł- 

      niać nierówność ei em emr r 0,10r .− ≤   

Na rysunku 3. przedstawiono Ŝelbetową belkę-ścianę, która była przedmio-
tem badań doświadczalnych N. Lehwaltera [14]. Badania dotyczyły nośności 
ściskanych prętów-S w modelach ST Ŝelbetowych belek-ścian. Pierwsza seria 
badanych elementów nie posiadała zbrojenia na ścinanie, a jedynie bardzo silne 
zbrojenie rozciągane w dolnej części. Wszystkie belki tej serii uległy zniszcze-
niu wskutek zmiaŜdŜenia betonu ściskanego bez uplastycznienia zbrojenia.  

 
2F

FF

α

720mm

40
0m

m

Węzeł “C”

Węzeł C-T-TWęzeł C-T-T

Pręty - “S”

 
 Rys. 3. Belka-ściana 023 Lehwalter [14]. Elementy modelu ST 

Określona doświadczalnie nośność rozwaŜanej belki 023 Lehwaltera wyno-
si 2F = 691 kN. Wartość średnia wytrzymałości na ściskanie betonu uŜytego do 
wykonania elementu wynosi cmf 20= MPa, a wartość charakterystyczna (wal-

cowa) ckf 15,1= MPa. Współczynnik zmienności nośności prętów-S przyjętego 
modelu ST (rys. 3.), określony na podstawie uprzednio wykonanych badań, wy-
nosi rv 0,25≅ . Dla rozwaŜanej belki-ściany doświadczalnie określona wytrzy-

małość na ściskanie betonu w prętach-S wynosi e R,maxr 15,39= σ = MPa. 

Wartość charakterystyczna wytrzymałości betonu na ściskanie w prętach-S 
do projektowania belek-ścian rozwaŜanego rodzaju, obliczona według wzoru (9) 
wynosi: 

2
Rk,max kr 0,9exp( 2,31 0,25 0,5 0,25 ) 15,39 7,53σ = = − × − × × = MPa,  

a wytrzymałość obliczeniowa, przy załoŜeniu wartości częściowego współczyn-
nika bezpieczeństwa dla betonu c 1,5γ = , wynosi: 

Rd,max 7,53:1,5 5,02.σ = = MPa.      
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Według zaleceń odpowiednich norm i wytycznych wartości Rd,maxσ  są 

równe: 6,07 MPa wg Eurokodu 2 [1], 5,50 MPa wg FIP [8], 6,21 MPa wg CSA 
Standard [7] i 6,87 MPa wg ACI Code [6].  

Dla trzech wyników badań belek-ścian z tej samej serii uzyskano średnią 

wytrzymałość na ściskanie w prętach-S równą R,maxemr 15,09= σ = MPa. Zgod-
nie ze wzorem (10) charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie w prę-
tach-S wynosi: 

2
Rk,max [exp( 2,0 0,25 0,5 0,25 )] 15,09 8,20σ = − × − × × = MPa,  

a wytrzymałość obliczeniowa jest równa:  

Rd,max 8,20 :1,4 5,86σ = = MPa.  

Określenie wartości Rd,maxσ  na podstawie pojedynczych lub nielicznych 

wyników badań doświadczalnych, bez załoŜenia postaci modelu analitycznego, 
prowadzi do jej zaniŜenia o około 20% (dla 1 wyniku badań) i około 4% (dla 3 
wyników badań), w stosunku do wartości zalecanej w Eurokodzie 2 [1]. Jednak 
uzyskane w taki sposób wartości Rd,maxσ  są znacznie bardziej wiarygodne niŜ 

wartości nominalne zalecane w normie [1].   

4.2. Statystyczna kalibracja modelu nośności 

W normie PN-EN 1990: 2002 [13] sformułowano zalecenia dotyczące za-
sad wykorzystania dodatkowych informacji i określenia parametrów modeli 
nośności konstrukcji na podstawie wyników badań doświadczalnych. W celu 
sformułowania podanych w normie wzorów wykorzystano procedury Bayesa  
i konwencjonalne metody statystyczne. Przyjęto przy tym załoŜenie (znajdujące 
potwierdzenie w praktyce), Ŝe procedury Bayesa prowadzą, w przypadku niedo-
kładnie określonych rozkładów parametrów wyjściowych, do wyników bardzo 
zbliŜonych do uzyskiwanych metodami statystycznymi dla przedziału ufności,  
w którym wyniki mieszczą się z prawdopodobieństwem 0,75 [1, 6, 8, 12].  

Standardową metodę statystycznej kalibracji modeli nośności wskazaną  
w PN-EN 1990:2002 [13] moŜna przedstawić na przykładzie kalibracji mode- 
lu wytrzymałości betonu Rd,maxσ  w prętach-S belki-ściany przedstawionej na 

rys. 3., w następujących punktach: 
1) Zdefiniować poszukiwaną wytrzymałość betonu jako funkcję statystycz-

nie niezaleŜnych zmiennych losowych X,  o normalnym lub logarytmo-
normalnym rozkładzie (wzory (2) i (3)): 
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t rtr g (X)=     ⇒     ck
t Rd,max c

f
r 0,6(1 )f

250
≡ σ = −     (11) 

2) Wyznaczyć doświadczalne eir  i teoretyczne tir  wartości funkcji rg . Za-

znaczyć punkty ti ei(r , r )  w układzie współrzędnych t er r .÷  Aproksymować 

zaleŜność ti ei(r , r )  funkcją liniową o równaniu e tr br .=  Na rysunku 4. zaznaczo-

no 15 punktów o współrzędnych ti ei t,Ri,max e,Ri,max(r r ) ( ),÷ ≡ σ ÷ σ  reprezentują-

cych wyniki badań doświadczalnych 15 belek-ścian przedstawionych na rys. 3. 
[14] i wytrzymałości obliczonych ze wzoru (11).  

Punkty ti ei(r , r )  układają się dość dobrze na linii prostej nachylonej pod ką-
tem / 4,θ = π  co oznacza, Ŝe przyjęta według Eurokodu 2 [1] (wzór (11)) postać 
funkcji tr  jest poprawna. Współczynnik kierunkowy obliczony metodą naj-
mniejszych kwadratów wynosi w rozwaŜanym przypadku b = 1,16.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. ZaleŜność t er r÷  dla wytrzymałości oblicze-

niowej na ściskanie betonu prętów-S analizowanej 
belki-ściany 

3. Oszacować współczynnik zmienności błędów vδ  dla rozrzutu wartości 

i ei tir / br .δ = W tym celu naleŜy obliczyć wartości i iln( )∆ = δ  oraz wartość śred-

nią ,∆  wariancję 2s∆  ze wzorów: 

n

i
i 1

1
,

n =
∆ = ∆∑    

n
2 2

i
i 1

1
s ( )

n 1∆
=

= ∆ − ∆
− ∑      (12) 

WyraŜenie (13) moŜna potraktować jako współczynnik zmienności błędów: 

2v exp(s ) 1δ ∆= −        (13) 
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Obliczone według wzorów (12) i (13) parametry wynoszą: ∆  = – 0,1193, 
2s∆  = 0,003411 i vδ  = 0,0584 = 5,84%, cmf 20,0≅ MPa. 

4. PoniewaŜ współczynnik zmienności błędów jest mały, wytrzymałość ob-
liczeniową k Rd,maxr ≡ σ  betonu w prętach-S, dla małej liczby wyników badań 

przy załoŜeniu kwantyli obliczeniowych dla stanów granicznych nośności rów-
nych: d,k ∞  = 3,04 i d,nk  = 4,075 (co odpowiada prawdopodobieństwu 0,001 

zaobserwowania wartości mniejszej niŜ dr ) [13], moŜna obliczyć z zaleŜności: 

2
d rt d, rt rt d,nmr bg (X )exp( k Q k Q 0,5Q )∞ δ δ= − α − α −    (14) 

gdzie:  2
rt ln(rt) rtQ ln(v 1),= σ = +      

 2
ln( )Q ln(v 1),δ δ δ= σ = +      

 2
ln(r) rQ ln(v 1),= σ = +      

 rt rtQ / Q,α =     

 Q /Q,δ δα =   

 2v exp(s ) 1.δ ∆= −  

Współczynniki zmienności rv  i rtv  moŜna obliczyć ze wzorów: 

j
2 2 2
r Xi

i 1

v (v 1)[ (v 1)] 1,
δ

=
= + + −∏    

j
2 2rt
rt i2

i 1 irt m

g1
v ( )

Xg (X ) =

∂
≅ σ

∂∑   (15) 

Po wykonaniu obliczeń uzyskano następujące wyniki:  

2
rv  = 0,00679,    rv  = 0,0824 = 8,24%,  
2
rtv  = 0,00669,    rtv  = 0,0818 = 8,18%, 

rtQ  = 0,08166,    Qδ  = 0,05840,    Q  = 0,08226, 

rtα  = 0,9927,  δα  = 0,7010, 

d Rd,maxr = σ =  8,64 MPa > 6,07 MPa (wg Eurokodu 2). 

Wyniki statystycznej kalibracji wzoru na obliczanie wartości Rd,maxσ  zale-

canego w Eurokodzie 2 [1], na podstawie 15 wyników badań doświadczalnych 
rozwaŜanych belek-ścian, pozwoliły na zwiększenie jej wartości o około 30%,  
w porównaniu z zalecaną w normie, oraz na określenie prawdopodobieństwa jej 
zaniŜenia (0,001) i poziomu ufności oceny (około 0,75). NaleŜy podkreślić, Ŝe 
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dla wartości Rd,maxσ  określonej na podstawie zaleceń normowych prawdopodo-

bieństwo zaniŜenia i poziom ufności nie są znane nawet w przybliŜeniu. 

5. Wnioski 

Większość współczesnych norm projektowania konstrukcji z betonu zawie-
ra zalecenia dotyczące analizy i projektowania za pomocą modeli ST. Podsta-
wowym zagadnieniem decydującym o wiarygodności wyników analiz konstruk-
cji Ŝelbetowych, uzyskanych z wykorzystaniem modeli ST jest określenie obli-
czeniowych wartości wytrzymałości betonu na ściskanie Rd,maxσ  w prętach 

i węzłach tych modeli. Odpowiednie wzory normowe prowadzą do wartości 

Rd,maxσ  znacznie róŜniących się między sobą i róŜnych od wyników badań do-

świadczalnych. Co więcej, brak jest nawet przybliŜonych informacji na temat 
poziomu niepewności charakteryzującej zalecane wartości Rd,max.σ  Utrudnia to 

stosowanie modeli ST do probabilistycznego projektowania i analizy konstruk-
cji.  

W przypadku pojedynczych lub bardzo nielicznych wyników badań do-
świadczalnych, jeśli dysponuje się wiarygodnymi informacjami na temat zmien-
ności badanej charakterystyki i jej sprawdzonym praktycznie modelem anali-
tycznym (np. w postaci wzoru normowego), traktowanymi jako dodatkowe in-
formacje wstępne, parametry modelu moŜna określić za pomocą procedury 
uproszczonej. Polega ona na wykorzystaniu współczynnika redukcji o ustalonej 
z góry postaci. Stosując ten sposób, nie moŜna jednak określić ilościowo pozio-
mu ufności uzyskanej oceny. 

Dysponując zbiorem wyników o większej liczebności (co najmniej kilkuna-
stoelementowym), ocenę badanej charakterystyki moŜna określić za pomocą 
statystycznej kalibracji znanego modelu (np. normowego). Sposób ten umoŜli-
wia określenie poziomu ufności oceny, która wynosi około 0,75 i prawdopodo-
bieństwa zaniŜenia uzyskanej oceny. Znajomość tych parametrów statystycz-
nych pozwala z kolei na oszacowanie miary niezawodności konstrukcji analizo-
wanej za pomocą modeli ST.  
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ASSISTED BY TESTING ANALYSIS OF REINFORCED  
CONCRETE STRUCTURES BY MEANS OF THE ST MODELS  

S u m m a r y  

Advantages of the strut and tie models are that we can visualize the flow of stresses in rein-
forced concrete structures and members and that they can be used in regions with nonlinear strain 
distributions. There are three main elements of ST-models: the compression struts, the tension ties 
and the nodal zones. The permissible compression stress that can be carried by concrete in struts 
and nodes recommended by different codes and experimental results given by various authors are 
inconsistent and controversial. Based on the test results and on assumptions and formulas given by 
different codes and authors, compressive strength of concrete in struts and nodes regions of  
a structure can be calibrated. The statistical determination procedures of resistance models is dis-
cussed and used to reduce uncertainties in the compressive strength of concrete in struts and nodes 
of ST models. These procedures are explain by an examples of numerical calculations.   

ZłoŜono w Oficynie Wydawniczej w czerwcu 2009 r. 


